
Parametre Analiz Sonucu1 Analiz Sonucu2 Birim

Pb 170-220 80-160 PPM

Fe 7-10 7-8 PPM

Cd 7-9 7-9 PPM

Cu 17-22 17-20 PPM

Zn 99,97 99,98 %
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