Parametre Analiz Sonucu

Pb 99.9889 %min
Ag 0.0076 %max
As 0.0000 %max
Bi 0.0014 %max
Ccd 0.0000 %max
Cu 0.0011 %max
Ni 0.0000 %max
Sb 0.0008 %max
Zn 0.0002 %max
Sn 0.0000 %max




